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Técnicas
Ablativo de copolimero e hidropolimero Informacion
e El Antifouling a base de agua mas vendido del
mundo Acabado: Plano

e Ofrece una proteccion antifouling excepcional Solidos por peso: 73%

e Facil de aplicar y seguro de usar Cobertura: 490 ft/gal.

e El acabado ablativo reduce la acumulacion Ry 150 eramosine (1,25 leresigeion)

de capas y la necesidad de lijado Biocida: Oxido cuproso ... 40.43%

e Limpieza simple con agua y jabén Punto de inflamacién: > 200 oF
Método de aplicacion: Cepillo, rodillo,
pulverizacion sin aire o convencional
Espesor maximo del rodillo: 3/16"

J Numero de abrigos: 1 minimo por
temporada con capa adicional en la linea
de flotacion

- 1240 Azul (Quarty Gallon) Espesor de la pelicula hdmeda: 3.75 mil
Espesor de la pelicula seca: 1.5 mil
Temperatura de aplicacién: 500 F. Min. /
. 1340 Verde (Quart y Gallon) 900oF. Max.
Not: Méas delgado: 140 Liquido de cepillado a
producirse base de agua o agua dulce limpia
- 1640 Rojo (Quart y Gallon) fgicﬁrhrcae‘j%ée Tiempo de secado™: (horas)
golor realy Para tocar para retocar para iniciar
900F Ya 1-1/2 6
- 1840 Black (Quart and Gallon) 700F A 3 10
500F 1 6 16

* Los tiempos anteriores son minimos - no hay
tiempo maximo de secado antes del
lanzamiento.

~ o

Hydrocoat es el antifouling ablativo a base de agua mas avanzado
dsponbe Ofhece una prolecc 6N excepcona de Vvaras lemporadas

contra todo tipo de suciedad. La innovadora tecnologia de Hydrocoat sobre
los disolventes agresivos que se encuentran en la mayoria pinturas inferiores
con agua, lo que en una resulta aplicacion y limpieza méas sencillas, sin olor
disolvente. La superficie ablativa de Hydrocoat se desgasta con el uso,
expon endo b oc das rescos menlras e mna a acumu ac onde pnilura y
la necesidad de lijado. La férmula de bajo olor es amigable con el medio
ambiente, que supera incluso las regulaciones mas estrictas de
contaminacién del aire. El Hydrocoat resiste el remolque frecuente, la playa

ABLATIVE ANTIFQULING PAINT
2 t muiti-season protectio’ y el anzamenlo Su formu a tnca permle un Lempo seco m1ado para
Casy cleanup with soap & Watel lanzar, por lo que puede pintar en otofio o invierno.

* Glean, low-odor formula
www.pettitpaint.com - (800) 221-4466




Sistemas de aplicacion y consejos ] ] N

El hidrocoat se aplica facilmente con cepillo, rodillo o spray. Al rodar, utilice sélo
unacubierta de rodillos de siesta corta de alta calidad (maximum 3/16”%. Aplicar con
capas delgadas; la aplicacion excesiva de este producto practicamente asegurara
un rendimiento de recubrimiento inadecuado. Mezclar bien la pintura para
asegurarse de qr,ue, los ingredientes se dispersan uniformemente en toda la lata.
Todas las superticies deben limpiarse y prepararse antes de pintar.

Para obtener el acabado més suave posible: Adelgace la pintura aproximadamente 0z Jr—
un 5-10% con 140 liquidos de cepillado a base de agua o agua dulce limpia. |nformac|on (S

Humedezca la superficie para ser pintada a fondo con agua fresca'y limpia también.

Esto proporcionara un color mas real P/ un acabado mas suave. ) de

Las variaciones de luz S en el color y [a textura de lasuperficie no son infrecuentes y

no afectaran al rendimiento. La superficie se suavizara rapidamente una vez en €l

agua y cualquier moteado del color disminuira también.

Application
Superficies pintadas anteriormente:

El hidrocoat se puede aplicar sobre casi todos los recubrimientos antifouling duros y ablativos envejecidos. Consulte la tabla de compatibilidad de
Pettit AnUfouIm? para obtener recomendaciones especificas. Los sistemas de pintura descritos a continuacion contienen referencias a otros
Eroductos; por favor lea y comprenda la etiqueta y/ o Boletin Técnico para estos productos, asi, para asegurarse de que se utilizan correctamente,

i el recubrimiento anterior esta en buenas condiciones, lijar completamente con papel de lija de 80 g{:ranos y luego limpiar con disolvente con Pettit
120 0 120VOC Thinner para eliminar los residuos. Aplicar dos capas de acabado de Hydrocoat. Si el recubrimiento anterior es suave o esta en mal
estado, retirelo a la superficie desnuda lijando o utilizando removedor de pintura. Proceda con el sistema desnudo apropiado como se describe a
continuacion. Los copolimeros viejos de‘esta mota o cobre o los antifoulings a base de™"™® deben lijarse a fondo con papel de lija de 80 granos

para eliminar la superficie exterior calcarea, limpiarse de residuos de lijado, y luego pueden estar recubiertos directamente con Hydrocoat.

Fibra de vidrio desnuda:

Todas las fibras de vidrio desnudas, independientemente de la edad, deben limpiarse a fondo con Pettit 92 Bio-Blue Hull Surface Prep o
desencerarse varias veces con Pettit D95 Dewaxer. Continde con el Método de Lijado o uno de los Métodos de No-Sanding a continuacion.
Método de lijado - Después de que la superficie se haya desencerado, la arena se torce%h%yhcon papel de produccion de80 granos a un

acabado opaco ?/ escarchado y vuelva a lavar la superficie lijada con Pettit 120 o 120V0 ) ! > )
ique dos capas delgad;as de este producto, siguiendo las instrucciones de aplicacion. La observacion cuidadosa de las
ara a garantizar laadhesion a largo plazo de esta pintura antifouling de afios posteriores.

continuacion, ap ) e
instrucciones de la aplicacion le ayu

Hydrocoat contiene 6xido cuproso. Como
resultado, hay una tendencia a que ocurra la
sedimentacion, especialmente si la pintura ha
estado en el estante por varios meses. Es
necesario mezclar bien la pintura antes de usar.
Si es posible, agite la lata de pintura en un
agitador mecanico. Antes de usar, revise los
lados y el fondo de la lata para asegurarse de
que se haya mezclado todo el pigmento. Si la
mezcla se va a hacer con una paleta de madera
0 una batidora eléctrica, vierta la mitad del
liquido desde la parte superior de la lata. puede
en otra lata y luego mezclar adecuadamente
cualquier pigmento asentado; luego mezcle
bien las dos partes juntas. Siga todas las
instrucciones de aplicaciéon, precauciones,
condiciones y limitaciones para obtener un
rendimiento optimo. Consulte las etiquetas
individuales y las hojas técnicas para obtener
instrucciones  detalladas  cuando utilice
productos asociados, etc. Al pulverizar, no
diluya el hidrocoat mas del 10% (12 onzas por
galén) o se produciré un espesor de pelicula de
pintura inadecuado y es probable que se
produzca una erosion prematura del acabado.

Preparacién de la superficie: El rendimiento del
recubrimiento, en general, es proporcional al
grado de preparacion de la superficie. Si%a
todas las recomendaciones con mucho
cuidado, evitando cualquier acceso directo. La
preparacion inadecuada de las superficies
practicamente aseguraré un rendimiento de
recubrimiento inadecuado.

Enance de mantenimiento: Ninguna pintura
antifouling puede ser eficaz en todas las
condiciones de exposicion. La contaminacion
hecha por el hombre y las ocurrencias naturales
|oue.den afectar negativamente el rendimiento de
a pintura antifouling. Las temperaturas extremas
de agua caliente y fria; limo, suciedad, aceite,
agua salobre e “incluso electrdlisis pueden
arruinar una pintura antifouling. Por lo tanto,
sugerimos encarecidamente que el fondo del
barco se revise regularmente para asegurarse
de que esta limpio y que no se esta produciendo
ningun crecimiento. La naturaleza autolimpiante
del revestimiento es mas eficaz cuando el barco
seutilizaperiddicamente. Los barcos vy
recipientes no deben ser fregados o limpiados
durante los primeros seis meses en el agua, y a
intervalos de no menos de tres meses a partir de
entonces.

El quemado de la superficie para crear un
acabado mas resbaladizo debe hacerse con
papel de lija himedo o seco de 400-600 granos
después de que el recubrimiento se haya
secado durante siete (7) dias.

inner para eliminar los residuos de lijado. A

Mgéoo%ob?eesno lijado - Para eliminar el método de lijado, hay tres métodos alternativos
| | .
1) Limpie a fondo, elimine la cera y grabe la superficie con Pettit 92 Bio-Blue Hull Surface
Prep usando una almohadilla Scotch-Brite® mediana. Enjuague bien todos los residuos de
Ia,superﬂmeX de1]e secar. Luego aplique una capa de Pettit Protect High Build Epoxy
Primer 4700/47071. Consulte laetiqueta de imprimacion para la aplicacion completa y las
instrucciones de recubrimiento suPerlor antiincrustante. Aplique dos capas finas de
Hydrocoat. Consulte el Manual del usuario de Pettit Protect para obtener instrucciones
détalladas completas.
2) Método facil sin arena de 2 pasos - Completamente limpio, descerado, y grabar la
superficie con_Pettit ] ] ) ]
92 Bio-Blue Hull Surface Prep usando una almohadilla de® escocés-brite mediana. Enjuague
bien todos los residuos de la superficie y dejelos secar. Aseguresede que toda la urface de
stenga un acabado opaco y escarchadd. Limpie la superficie para eliminar el exceso de
humedad y aplique dos capas delgadas de Hydrocoat.
Capa de barrera: o . .
Los fondos de fibra de vidrio potenmalmentefpueden formar ampollas osmoéticas dentro de la
gelcoat y en el laminado, Para hacer que el fondo sea lo mas impermeable posible al agua,
repare la superficie de fibra de vidrio como se menciond anteriormente (método de Iﬂa 0)y
uego apligue dos o tres capas de Pettit Protect High Build Epoxy Primer (4700/4701 O
4100/4101), por indicaciones de etiqueta. Aplicar dos capas delgadas de Hydrocoat. Consulte
el Manual del usuario de Pettit Protect para obtener instrucciones detalladas completas.

Fibra de vidrio con ampollas:
Consulte el Manual del usuario de Pettit Protect para obtenerinstrucciones completas.

Madera desnuda: )

Los cascos de madera desnuda deben lijarse a fondo con papel de lija de 80 granos

limpiarse de los residuos de lijado con Pettit 120 o 120VOC Thinner. Una capa de Peéttit 662

Tie-Coat Primer adelgazada 25% con Pettit 97 Epoxy Thinner debe aplicarse directamente a

E' énaderzta desnuda.” Dejar secar cuatro horas y luego aplicar dos capas delgadas de
rocoat.

Lgs cascos de madera previamente pintados deben ser lijados a fondo. Si el cebado es

necesario en las manchas de madera desnuda, aplique una capa de retoque de Pettit 6627

Tie-Coat Primer adelgazado 25% con Pettit 97 Epoxy Thinner a estas areas. A continuacion,

aplicar dos capas de acabado fino de Hydrocoat.

Acero desnudo y hierro fundido*: o . . .
Retire el 6xido suelto y escale de la superficie metalica mediante chorro de arena o cepillado
de alambre. Limpie inmediatamente la superficie con un vacio 0 una explosion deaire fresco.
Aplique dos capas de Pettit 6980 Rustlok Steel Primer, g,ermnlendo que cada una se seque
solo una o dos horas antes del recubrimiento excesivo. Siga por dos capas de Pettit Protect
High Build Epoxy Primer (4700/4701 o 4100/4101), por et|q'ye,ta directions. Si se requiere
carenado, aplique Pettit 7050 EZ-Fair Epoxy Fair Fair Fair Fair Fair fair Fair ingcompound entre
las dos capas de Pettit Protect High Build Epoxy Primer. Aplica dos finas capas de acabado
de Hydrocoat. Consulte el Manual del usuario” de Pettit Protect para obtener instrucciones
detalladas completas.

Todos los deméas metales: Ver Boletin Técnico de Metales Subacuaticos

NO UTILICE ESTE PRODUCTO EN HULLS Y OUTDRIVES DE ALUMINIO. . ]
*Estos sons ystems simplificados. Pettit ofrece boletines técnicos que contienen instrucciones.
detalladas para la mayoria de los sistemas de aplicacion. Consulte a su representante de Pettit
o al Departamento Técnico de Pettit para obtener sistemas profesionales mas complejos. Lea
siempre las etiquetas o hojas de datos del producto para todos los productos especificados en
este documento antes de usar.

www.pettitpaint.com - (800) 221-4466



